
CONSTRUÇÃO:
Esta mangueira é constituída de tecidos e filmes de polipropileno, e uma capa externa 
resistente a intempéries/ações do tempo, tais como: Sol e Chuva.

APLICAÇÃO:  
Esta mangueira composta é comumente usada na transferência, carga e descarga de 
uma vasta gama de gases liquefeitos ou gases liquefeitos de petróleo refrigerados e 
dreno de tetos/flutuante.  

NORMA:As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC são fabricadas e testadas 
conforme Norma BS-5842 

TERMINAIS: 

As mangueiras compostas RUBBERPLASTIC são fornecidas 
montadas com conexões, de acordo com as especificações 
do cliente.

GERAL
Pressão de teste 1,5 vezes a pressão de trabalho 
Temperatura -25º a 60ºC.  

NOTA: 

NOTA: As condições de pressão e temperatura são 
indicadas pela máxima e média respectivamente, podendo a 
temperatura ser elevada na medida em que diminui a 
pressão: Limite máximo a 70ºC.

Opções de Arames de reforço: 

*OBS.: As cores da mangueira composta de nylon são 
padrões da RUBBERPLASTIC, podendo ser modificadas 
conforme solicitação do cliente.



Acetato de Etila Acetato de Isobutila Acetato de Isopropila 
Acetato de Metila/Amila Acetato de Potássio Acetona 
Ácido Acético Ácido Borico Ácido Bromidico 
Ácido Bromico Ácido Carbonico Ácido Cianidrico 
Ácido Citrico Ácido Cloridrico Ácido Cromico 
Ácido Esteárico Ácido Fluobórico Ácido Fórmico 
Ácidos Graxos Ácido Hipocloroso Ácido Láctico 
Ácido Linoléico Ácido Oléico Ácido Oxálico 
Ácido Palmitico Ácido Propionico Ácido Sulfurico 
Ácido Sulfuroso Ácido Tonico Ácido Tartorico 
Água Acida Água Clorada Água Salgada 
Acrilatos Aldeidos Álcool-Amilico 
Álcool-Butilico Álcool-Etilico Álcool-Isopropilico 
Álcool Metilico Alcatrão Acético Anidrico Ftalico 
Anilina Amido Aminas 
Bases Benzina Borato de Sódio 
Borax Cetonas Cianeto de Cadmio 
Cianeto de Potasio Cianeto de Sódio Cloroformio 
Cloreto de Aluminio Cloreto de Calcio Cloreto de Magnésio 
Cloreto de Potassio Cloreto de Sódio Cloreto de Zinco 
Cloreto de Mercurio Cloroformio Detergentes 
Dextrosa Diocromato de Sódio Escoria Basica 
Formol Gasolina Glicerina 
Glicol Glucosa Melaço 
Metacloreto de Metila MEK Nitratos Óleos vegetais/Animais
Óxidos Petróleo Propilenoglicol 
Resinas Salmoura Soda Caustica 
Solventes Aromatizados Solventes Clorados Suco de Frutas 
Sulfatos, tintas, Etc. 

  


